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1 Bewertungsgrundlagen

Bewertungsgrundlagen sind:

» Technische Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fur den Bau von Verkehrsflachenbe-
festigungen — TL Asphalt-StB 07, Fassung 2013

» Technische Lieferbedingungen flr Gesteinskérnungen im Stral’enbau
TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004/Fassung 2018

» DIN EN 13043: 2002 — Gesteinskdrnungen fur Asphalt und Oberflachenbehandlungen
fur Strallen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen

2 Probenahme

Die Probenahme erfolgte gemaR DIN EN 932-1 ,Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskornungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.

Teilnehmer Werk: Herr Neugebauer
Teilnehmer Prufstelle: Frau Hartmann
Datum der Probenahme: 03.12.2021
Ort der Probenahme: Lieferwerk
Art der Gesteinskérnung: natlrliche Gesteinskdrnung
Petrographischer Typ: Sand
Material Probe Korn- Probemenge | Entnahme- . =
NF. N gruppe kgl stelle Leistungserklarung
14 21-359 0/2 13 Halde SCHL-2013-07-21-A vom 08.11.2021

3 Herstellung und Verladung

Die Rohstoffgewinnung im Werk Schlagsdorf erfolgt im Trockenschnitt. Der Rohkiessand wird
mit einer stationaren Nassaufbereitungsanlage in Lieferkérnungen klassiert. Die Lieferkérnung
0/2 lagert in Form einer Halde und wird mittels Radlader auf LKW verladen.

4 Werkseigene Produktionskontrolle

Das Werk Schlagsdorf praktiziert eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) gemaf DIN
EN 13043 und TL Gestein-StB. Die WPK wird durch das Zentrallabor Nord der SCHWENK
Technologiezentrum GmbH & Co. KG realisiert und durch die notifizierte Stelle 0790 tiberwacht
und zertifiziert.
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5 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angege-
benen Priifvorschriften durchgefiihrt.

5.1.

Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 , Priifverfahren fir allgemeine
Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriums-

proben®.

5.2. Kornzusammensetzung und Feinanteile
nach DIN EN 933-1

Priifsieb Siebdurchgang [Masse-%]
[mm)] 0/2
Ist Soll" Typ. Kornzusam- Ist Soll Typ. Kornzusam-
mensetzung" mensetzung
5,6
4 100 100 100
2,8 100
2 99 89 -99 94+5
1 86 72-92 82+10
0,5 56
0,25 11 9
0,125 <1
0,063 0,1 <3 0,2
Katagorie Gr85 Gr85
Toleranz Grc10 Grc10
fi f3

" Soll gemaR Leistungserklarung und Anforderung nach DIN EN 13043, Tabelle 4
Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang F: G¢85; fangegeben, GrcNR

5.3. Qualitat der Feinanteile in feinen Gesteinskornungen und Korngemischen
Methylenblau-Wert MBr nach DIN EN 933-9, Anhang A

Korngruppe Priifkornung Methylenblau-Wert MB; Kategorie
d/D
[mm] [mm] [o/ka] Ist Soll"
0/2 0/0,125 Prifung nicht erforderlich - MBeNR

" Soll gem3R Leistungserklarung
Nach TL Gestein-StB, Anhang F ist der Methylenblau Wert bei Feinanteilen > 3 M.-% zu bestimmen und anzugeben. Sollwerte bestehen

nicht.
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5.4. Kantigkeit von feinen Gesteinskornungen und Korngemischen
FlieRkoeffizient nach DIN EN 933-6: 2014

Korngruppe Priif- FlieRkoeffizient Ecs [g] Kategorie
d/D kornung
[mm] [mm] Einzelwerte MW E.cnm Ecs Soll")
0/2 0,063/2 26,0 | 26,4 26,4 | 26,1 | 26,1 26 25 Ecsangegeben24
" Soll gemaR Leistungserklarung
5.5. Trockenrohdichte
nach DIN EN 1097-6, Anhang A
Korngruppe | Priifkor- Trockenrohdichte pp
d/iD nung [Mg/m?]
[mm] [mm] Einzelwerte Mittelwert Soll"
0/2 0,063/2 2,590 2,594 2,59 2,60 + 0,05
) Soll gemah Leistungserklarung
5.6. Wasseraufnahme
nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 9
Korngruppe Wasseraufnahme WA,
d/D [Masse-%]
[mm] Einzelwerte Mittelwert Soll"
0/22 0,1 0,1 0,1 0;3+£0,3

" Soll gemaR Leistungserklarung
2) aus Prufzeugnis Nr. R026/2021/A vom 03.08.2021

5.7. Organische Verunreinigungen und Humusgehalt
nach DIN EN 1744-1
Korngruppe Aufschwimmende Verunreinigungen
d/D Anteil [M.-%] Kategorie
[mm] Ist Soll" Ist Soll"
0/2 0 <0,10 mipc0,10 mipc0,10

") Soll gemanR Leistungserklarung und TL Gestein-StB, Anhang F
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6 Zusammenfassung und Befund

Die untersuchte feine Gesteinskérnung 0/2 des Werkes Schlagsdorf erflllt hinsichtlich der
gepriiften Eigenschaften die vom Hersteller erklarten Leistungen nach EN 13043 sowie die
Anforderungen nach TL Gestein-StB, Anhang F.

Nach den Untersuchungsergebnissen kann die Kérnung 0/2 den Anwendungsbereichen nach
TL Gestein-StB, Anhang F — Asphalt und Oberflachenbehandlungen wie folgt zugeordnet
werden:

Anwendungsbereich 0/2

Asphalttragschicht AC T
Asphalttragdeckschicht AC TD
Asphaltbinder AC B
Asphaltdeckschicht AC D
Splittmastixasphalt SMA
Gussasphalt MA

Offenporiger Asphalt PA -
Abstreumaterial -

X iIX X X iX X

Dipl.-Geol. Ch. Hartmann
Leiterin der Prifstelle



